
正修科技大學 營建科技中心 

營建材料試驗服務費用一覽表 

製表日期：107.01.03                                                         

 

項次 試驗項目 單位 
費用 試驗期限 

（元） （天） 

1 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗（不含養護、不含蓋平） 個 150 1 

2 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗（不含養護、含蓋平） 個 250 1 

3 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗（含養護、含蓋平） 個 400 1 

4 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗（含切割蓋平） 個 400 6 

5 CLSM圓柱試體抗壓強度試驗（不含養護、不含蓋平） 個 200 1 

6 鋼筋混凝土用鋼筋試驗（抗拉試驗） 支 700 2 

7 鋼筋混凝土用鋼筋試驗（抗彎試驗） 支 300 2 

8 粗細粒料篩分析試驗(含小於 75μm材料含量試驗) 件 2,000 4 

9 粒料內小於試驗篩 75μm材料含量試驗 件 1,000 4 

10 粗粒料比重及吸水率試驗 件 1,000 3 

11 細粒料比重及吸水率試驗 件 1,000 3 

12 土壤（或級配）夯實試驗 件 5,000 5 

13 土壤（或級配）密度試驗（不含出差費） 孔 1,000 2 

14 瀝青混合料瀝青含量試驗 件 2,500 3 

15 瀝青混合料抽取粒料篩析試驗 件 2,500 4 

16 瀝青混合料壓實試體之厚度或高度試驗 個 200 1 

17 瀝青混合料壓實試體容積比重(密度)及壓實度試驗 個 700 3 

18 
以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗 

件 4,000 3 
（3個，含穩定值、流度值） 

19 瀝青混合料壓實試體容積比重(密度)試驗（3個） 件 2,500 2 

20 瀝青黏度試驗（一般瀝青） 件 3,000 1 

21 瀝青黏度試驗（回收瀝青） 件 7,000 3 

22 平坦度試驗（200m） 次 10,000 1 

23 洛杉磯磨損試驗 件 3,000 3 

24 水溶性氯離子含量 件 1,000 3 

25  阿太堡限度及指數 件 1,000 3 

註： 

1. 上述項目以外之試驗及試驗數量較多者，價格另議。 

2. 上述試驗天數為工作天，不含送樣當天、出報告時程及作業重疊施作時間。 

 

聯絡地址：高雄市鳥松區澄清路 840 號  

聯絡單位：正修科技大學  營建科技中心 

聯絡電話：（07）731-0606 轉 3915  郭弘閔 先生 

傳真：（07）733-4731 


